
シーメンス合水率計の性能試験

1.緒 -吾吾

日

上

戸 枝

村 武(1)

俊 男ロ)

電気的合水率計のうちで最も広く使用されているのは抵抗式合水率汁であるつこれは今の方式がきわめ

て表面湿度の影響を受けやすく，したがって木材深部の含水率を表示するには長官合が疋\1.、にもかかわらず

その計指の権成が比絞的簡単で，したがってその使用法も簡単であることに基いていると思われる:

抵抗方式に属する計訴は種類が多く，著者の 1 人:工すでに二，三の本邦製抵抗式含水率計についてその

性能を倹討いしたが，このたび独i金製シーメンス新型木材含水率計についてその性能を検討する機会を得

たので，その結果を報倍する シーメンス電気保式会社では戦前カ通らメガ一方式の手廻発電機による水分

計を製造販売しておりへ わが国にも輸スされていたが，こんど新たに構造機構の空ったく異なる含水率

汁を製造するにし、たったものであるいこの計百号のス手ならびに試験の機会を与えられた当試喰場者!族場長

小倉木材部長，シ{メンス日本経、ftf理店大平洋行，ならびに本試験に協力をいただいた木村物理研究室の

各位に深く感謝するつ

2. 計器の構成

本計昔;れ主第 1 図にその外観および回路図を示すごと

く，電7>>)( として 4.5V の乾電池を用い，バイプレータ{

方式により 400V の高圧直流を発生せしめ，調整回・1喜を

経て 300V に調整した後試料Xおよび標準抵抗 RI _ 3 を

結ぶ回路の両端にこの電圧をかけその電圧変化を静電電

圧計Vで読むようになっているコ V の日 \í)\:は直接含水率

で同 /d~ってあり， 電t，~j をil1<，苦してスイツチ S をスれれ

ばただちに針は合水率を示すので使用法はきわめて簡便

であるJ この含水準計の大きな特徴はこの，11電電圧計を

使用していることと，今一つ標準抵抗 RI _ 3 が，点火電

圧の異なるネオン管 Nl _ 3 を利用して含水率が異なる試

料に対して逐次自動的に切り換えられるようになってお

り，そのため切換スイツチ無しで低い抵抗からきわめて

高い抵抗まで連続的に測定できることである《シーメン

スでは Teraohmmeter と称する 10G.[1から 10"β まで

‘ 

-= 4.5V 

LLf 
5, 

第 1 図 シーメンス含水率計の回路

Bild 1. Schaltbild des Holzfeuchtigｭ

keitmesser von Siemens & H:llske. 

(1) 木材郡木材材終科長 (2) 木材部木材材料科物理研賓室員



ー- 258 ーー

才甲当電極
Sfcm収I-Ele.討すode

団山
才T 込電極

!Jnsdi I o.g -E.給付同den

林業試験場研究報告第 90 号

英圧篭極
ZlIIihgen-E/e.借問也

第 2 図 シ{メンス含水率計の電側(単位 mm)

Bild 2. Elektroden zum Holzfeuchtigkeitmesser von 

Siemens & Halske. 

測定する高抵抗測定器を製作して

いるがり， これは本水分計と同空襲

な構造で手動切検討l恥を付し，段数

を増したものである c

静電電圧討により電圧を測定す

るため， nll路電流が僅少でも測定

しうることと標準抵抗に最高 300

Mn という高い抵抗を使うことに

より，この計器はiJllJ定含水率の最

ド[仕えを 3% としている。試料に流

れる電流を測定してみたとニウ，

9 9~&の時 0.5μA ， 15 %の時1.6

μA， X をショートした時で 30μA

となりきわめて間少であった勺な

お， X の取Ll:l部分は特殊な絶縁物

でできていて，この程度の微少電

所tにも端子の漏曳の影響はみられ

ないようであるコ

T石J阪は第 2 図に外観と接触部分

の略図を示すように押当，爽圧，

打j20 ， 折込式の 4 種頃あり，使用

門的に応じて別々の電極が[æ用で

きる この際接続線は同ーのもの

を用い，含水率指示も補正を加え

ずに同ーのものをそのまま用いるようになっている u また， :lff'当，~圧電極は同協:に電導性のプムを悩板

として使用して電阪の圧着をよくしてあるべまた，指込電磁は錐で 10cm の間隔に 2 個の孔を明け，そ

の巾に電似を柿スするのであるが捕し込んでおいて端部をJ念ると，苅i"，ilが拡がって孔の内墜にしっかりと

q食い込むようにくぷ、うされてある。

3. 目盛および電極の特性

3.1 含水率目!盛

含水率計の感度ならびに有用性は，試料自体に原因する浜差と回路における電気的誤差とを別に考えれ

ば，指示計器の指針が目盛上を移動する角度。主，目盛られた合水率u との関係によって定まる c 第 3 図

に本計器の合水率目盛u と指針の移動角。(図では最大ふれ角に対する百分率で示す〕 との関係を示し

た。最も精度のよし、直線的な部分が，実用上最も必要度が多いとされる 10~18 %域を安全にカバ{して

いる点，ならびにその割に測定範囲がかなり低く，かつ高い含水率域まで、にわたっている点は木材含水率

計としては好都合なものである o tこだし，この目盛が絶乾合水率と一致するかどうかはまったく別の問題
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(上村・戸枝)シーメンス含水率計の性能試験
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でこの点に関して(1.さらに

後にのべるコ

電極の導体ゴム

抵抗式

阪を用いる時は，按frI1l抵抗

が問題になり，被試!主主材の

含水率計に金属製の;v板電

の影響

試験法

3.2. 

3.2.1. 

70 
表面が凹凸ある時は，おお

むね実用に耐え得ぬものに

なる c 金属針を打ち込む方

式では，特殊な場合のほか

l土接被抵抗はあまり問題に

材商に!勾をならないが九

20 

/口

つける欠点がある υ ネ;含7k

当ならびに爽庄式電側iこ導

休プムを使用しているので

その測定結果に及ぼす影~~f

率計は平板電阪として， :j1fl 

邑 10 12 14 1ιi邑

f.lO/Zfeuchtiqke� t 
舎 7く李 êr宝E

第 3 図計徒指示角と含水率目擁との関係
Bild 3. Verh舁tniss zwischen dem Zeigerschlagwinkel und der 

einteilenden Feuchtigkeit. 

を調べたコ測定は押当，爽

圧電磁別に行い，それぞれ
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最初]電恨のみで， J:互次加l庄

を 2 度繰り返し加圧力に対

する電気抵抗値の変化をì![lJ

定したG 力u庄にはアムスラ

ー型強度試験機をJ干jい，抵抗値の測定は 4.5 Volt の乾電池を電源とし，容量 5μA~lOOμA の精密電流

計で測定したっその結果を第 4 函に示す。 次に通常の合水率測定の場合のごとく， 4 種主fjの異なった合水

加l圧力を変化率に平衡せしめた木村試験Jíーナラ (Quercus) 柾円板， lOX60x80mmーに電磁を当て，

させて前と同検にして，抵抗偵の変化を測定した弓ての結果を第 5 ， 6 図に示す。

[吊ij'[宮悦ともに加圧力が増すにしたがし、しだし、に電気抵抗値は低ドする 3 力Il圧， ì威圧に結果3.2.2. 

よるヒステリシスと，操作の反復による時間効果が見られるのははなはだ興味深いこ主であるが，この点

は木試倹の目的からはずれるので追求しなかったコ電極自体の，および電極の庄背により生じる抵抗値l土

おおむね押当電極で‘数百 n~数千九爽圧電憾で数百 Kn~数十 Mn ぐらいで，央圧電極の方が，抵抗

木材の抵抗佑に加

えて，この電極自体の抵抗値と，木材とゴムの接触抵抗債が直列に接続された形となる。第 5 ， 6 図にこ

の場合の変化状態を示した。加圧力の変化による抵抗値の変化はとうぜん第4 図と筒形を示すが，その変

この電慨を木材に適用した場合には，佑が高< ，変化範司も方々り大きい(第 4 図れ

イヒにはかなり巾があるつ実際:こ計B告を使用する場合の圧力は，何人かの人に電協を操作してもらって調べ

た結果，個人差はあるがはぼ一定の範聞にあり，押当電阪で lO~25kg ， 爽庄電磁で 40~70kg の問で普通
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には 15~20. および 45~50kg ぐら

いて、あったと抵抗値の圧力による変化

巾はこの圧力範囲で、は図に太い縦線で

示したようになる。この太線の i資輸h方

向の位置は試料の絶乾合水準1Iを示し

MIl 

1000 

L↓ "~f' u -84 
，:ーーー -'c1- ーーー

ている 図中 lI-P の点線は別途検定 J即

した本日誌の含7k卒円憾に相当する電気

抵抗値を示す。太線の位置が点線より

左方にずれているのはこの試料の樹

種，あるいは間体主を示すが，これに

ついては後述する。今，加圧力による

抵抗値変化，すなわち図中の太い線の

縦長をこの lI-P の点線と対比してみ

るとその変化巾は含水半日 tみにして，

u=l 96以下で，最大の場合でも1.5%

ぐらいであるから，電側の!王者程度に

よる訟差は，樹種あるいは個体差に比

して比較的小さいものといえよう J

3.3. 打込電極の打込深さの影響

打ち込電磁は電阪を打ち込まれる材

の硬さ，打ちJムむ力等によって材中に

侵入する部分の深さを異にするつした

がって測定される抵抗悩，すなわち含

水率の値も変るので，その影響を調べ

た。
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第 5 図 合水率指示に及ぼす圧力の影響(爽圧電隊〉

Bild 6. Einflllss der Druckkraft allf die angezeigte 

Holzfellchtigkeit. 

3.3.1. 試験法試験材としては 3お5x1日3白 x(σ75~1∞.吋附)のスギ

中央部う分土に上Tliî幻カ‘ら電b同傾争混-を打ち込み，その深さを 3.5. 6.5. 9.5. 12.5. 17.5mm としだいに深く打ち込

んでそのつど合水率計による測定を行った〕測定(主電流方向が繊維に直角ならびに平行の 2 方向について

行った乙言1"船による測定を終った後で電械の付近の材を長さの 1/3 tニけ切り取り，重量を測定し，ぷょに表

面より[享さの方向にJ?i/J~鈎削して 5mm I間隔で飽屑を取って秤量し. ]IS 規路 A 1002 により全乾含水ギ

を算出したu 以下本報告においては全乾含水率の測定はすべて同規絡により測定した。ただし，含水率は

0.1 %まで算出してあるつ筏りの木暦も同様全乾して双方の値から含水率分布ならひ、に平均含水率を測定

した。その比較結果を第 7 図に示す。なお，計器による含水率の測定値はすべて常温で測定を行い，補正

表4，を用いて標準温度 200 C のものに換算したものであるこ以下本報告では計器指示含水率はすべてこの

ようにして測定ならびに換算を行つである。

3.3.2. 結果第7 図を見ると試験材の含水率分布は多少傾斜があるがおおむね平衡に近いc これに

対し，計器による測定値は電極の捧込深きが深くなるほど測定値は高くでている。これは電極の木材との
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援独l面積がしだいに増加することを考えれば斑

解できる三この現象は材に残っていた水分傾斜

を表わすものでないことは c ， d のごとく分布

がほとんど平坦な場合でも計需の測定値に強い

傾斜があるのをみれば明らかである、なお，電

iオi方向が級維に直角の場合には繊維に平行の場

合より ìl!iJ定(仇は低くでている d

3.4. 爽圧電極の特性

爽圧電械は同電極間にある木材の体積抵抗を

測定するはずのものであるから，とうぜん材の

厚さが変れば抵抗値，すなわち指示合水率は変

化するはずである τ 本計骨量はこの点に関して，

10 

50 厚さ 30mm 以下の ash および oak ではー 1

10 20 30 甍 50mm 
Daザ，n c/ 

尾ミ

ヅガ(湿〉 一一一エ、yマツ(湿)

一一 一一ツガ(乾〕 ー 一一ー それぞれの計
~指示債を電気抵抗に置きかえたもの

第 8 図計器指示と厚さとの関係(爽庄電極〉
Bild 8. Verhältロiss der Ger五tanzeige und der 

Dicken des Hδlzern (Zwingen ele'�ode'J 

?/O， その他すべての木材で 50 mm を越える場

合は +1% の補正を加えるように規定しであ

る。この点に関して爽圧電協を用いて厚さの異

なる材を測定した場合，厚さの影響がし、かにあ

らわれてくるかを調べた J また，内部含水率の

影響をもあわせて調べてみたコ
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3.4.1. 試験法試科はエヅマツ (Piceヨ)および、Y ガ 'T~ug'l、1 の 10Qx100x2 mm のスライスド

ベニアを片Jい，これをつぎつぎに重ね合わせて厚さを増してゆき，そのつど爽J王電阪による ìllihさをくりか

えした結果を第 8 図に示す 試料は長期間一定の温浪漫中に保持して合水率を平衡せしめたものである 3

また一方.多少水分傾斜のある厚板 (100x 100 x 57mm) を用い. 3.3. 1.と同様の方法で両国を交互に飽

削してそのつど俊一った部分の合水半を爽圧電械によって測定し，鈎厚手からは全乾含水41を求めた3 試料の

全乾含水準分布，およびこれによすする試料の厚さ変化と計民指示含水準変化の関係の例を第 9 図に示す

なおこの場合，試科はナラ (Quercus) 材で板白木.tえとし含水率の調撃はヲて然乾燥によった。

3.4.2. 結果第8 図を見ると，爽圧電憾の指示値l土試料の厚さが増加するにしたがって，はじめは

急激に後はゆるやかに減少してゆき. 30~40 mm  付近でほぼ一定になる一 j手さが増加するにつれて指示

偵が{成少，すなわち抵抗値が増加するのは，さきにのべたよう ;::.{~ζ積抵抗iilil定のたてまえからは当然であ

るが，合7k率目 l俸を第 5 図の u-P 曲線から電気抵抗に置さ険えてみると厚さと，電気抵抗値との関係は
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点線で示したようになり，ー伏的な関係は成り立たない己これは付嶺抵抗とともにかなりの表面抵抗，震

阪の局部電界等を同時に測定していることを意味するこ

爽庄電械で材の深部の含水率を測定することはこの点からも困難であるように思われる p 第 9 図には厚

し、試斜を表と裏から互に首1)ってゆき，そのっとー測定した爽圧電僚による計器指示合水率を実線て、示してあ

る。点、線て、示したのは全乾含水率の分布で内部が外部より 2 9~6ほど高くなっているつこの際，試料が厚い

ときの測定値は試糾内部の含水率にはあまり関深なく，表面合水率に交問されているようである。試料の

厚さが減少して，試斜の内層部分が測定対象となるにしたがい，計lli五指示値l土増加l している。これは湿っ

た部分が;表!留にあらわれたためとも受け取れるが，その増加の様子は全乾合水率の増加よりも急激で，し

かも加速度的であり，厚さが 5mm になった場合には，実際の試料の全母含水率よりも 3 ?i，以上も高く指

示されている。これは第 8 図の場合と同様に厚さの変化の影響が実際の合水率にプラスされてあらわれた

ためと考えられ，その程度も第 8 図の薄板積層の場合と大?をなし、。図「ドに1波線で押当宮崎iによって鈎削面

を測定した債を指示したが，この方は全乾含水率と{まぽ一致していて，爽圧電阪の方に厚さの影響が相当

強くあらわれていることを裏づけている c

要するにこの結果から考えられることは.3ki圧電阪による測定値にはj:11当に厚さによる影響があらわれ

ているので，定められた厚さ補正でもなお不足を感じることで，もう少し充分な補正が必要であらう 厚

さがかなり厚くなった場合は体積抵抗があまりきいてこなくなるので，厚さによって指示値はあまり変化

しなくなる O また，測定値は表面合7}く率に強く影判ーされるから. p手板の深部の合水率まで測定することは

困難であると思われるコ この点爽圧電極は，押当電!頑と同僚の働きしかヨミさないことになり， 試料の上

下両国を一時に測定することのほかには特に爽圧電恨の有用性は考えられず， 存在意義が1Iれ、ょうであ

る c

3.5. 挿込電極の特性

3.5.1. 試験法 折込電阪の特性を試験するために， '/ガ (Tsuga) 材征日木llJ_ 90 x 120 x 300mm の

ものを丹J \，、その柾目板目両国において表面にl直角に錐で徐々に孔を明け，その深さをしだし、に深くして電

阪の位置を変え計1・mi:による含水率分布の;WJ定を行ったさ試験材・は長期間飽和水蒸気中に置いて平衡せしめ

た後，木口聞にパラフインを塗布し木口よりの蒸発の影~#~ーを防止して突然乾燥を行って合水率分布を与え

てある孔をあける位行は試材の中央部分で，計1，*H=の使別法に定めてあるとおり，径 14mm 間隔 10 cm 

2 個の孔をl!T:!け 2 本の電阪を掃入した 一方債孔した木屑は述ぬ秤量して，全乾合水率による水分分布を

測定した。 通常;i信清白こよる全吃含水準 ijlj定i工潜孔熟による蒸発のため実際より低くでるといわれている

が， この場合消孔を注意して行ったので， 試材全体の合水半と照合の結来:著しい差違は認められなかっ

たc 結果を第 10 図に示す。

3.5.2. 結果 第四図において， 右翼;二号!I.、た短線:土電極の位置とその接触部分の長さを示してい

る。その指示値は電極の位置する部分の全乾合水率よりも，おおむね 2~4 %高日にでている。したがっ

て含水率の高い a の例では，測定値がすべて測定限界 25 %を越して最も表面に近い部分のみしか測定値

を得られなかったが，他の例ではそれぞれおおむね含水率分布の変化状態を示している。読度の差は電飯

間隔，あるいは電極寸法を変えることにより補正できるつ



シ」メンス含水率計の性能試験 (上村・戸枝)

4. 実用試験

4.1. 含水率分布の影響

4.1.1.試験法試験材と

(%) 
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Tsvto. 

柾目面
Ro_djaJ 

放El iii
a. T(Lnヂrrtïω

してはプナ (Fagus) (15 x 100 X 25 

220mm , 35x 1l0x23::Jmm) ，スギ

(18 x 100 x 22íJmm , 35 x 12:J x 230 

mm) 板をfll l.、生材状態のものの

周囲にパラフインを塗布して，急

激な』措置i蒸発を防止し大気「ドに放

泣して水分傾斜をf、j した 含水率

分布の測定は 3.3. 1.と同様にし

て行ったィ苦I-r，~による測定11押当，

打込，爽圧 3 電wについて行い，

肉商それぞれ 3 箇所ずつについて

それぞれ普通の使m法にしたがい

測定を行L、平均偵をとったごなオヨ

打込み電械は 3.3. に示したごと

し深さの影容があるのですへて

10mm の深さとして測定を行っ

た その結果を第 11 図;こ示す

4.1.2. 結果全般を通じて

ìJ!iJ定信l は 4.2. に示すごとき低体差

の影響を受けて必ずしも全乾含7J\

率とよく一致はしないが，押当電

阪ならびに爽圧電側l工会mûの含水

率に左右され，打グ三官似l土電椅iを

打ち込んだ部分の合7]\-拳に左右さ
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-一ー一一計器指示 Gerätanzeige

第 10 図掃入電極による指示{盲
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-265ー

9 cm 

qαn 

9cm れる傾向が明らかに見られる し

たがって外部が内部より含水率の

低いこの場合ではおおむね押当電

極，爽圧電i棋，打込電何一の :1恒序二

より高い含7]\"終値を示している Bild 10. Anzeigen von der Einspreiz elektroden. 

4.2. 樹種ならびに個体差の影響

4.2.1. 試験法試射f としては lSx100x22íJ mm の生材を用い，最も実用の場合の状態に近い

条件で測定を行うために気乾含水率までほ空気中に放置して乾燥し， その後は 40~600C の乾燥器で徐

々に乾燥して後干シケーター中で常温まで冷却して含水率を変化せしめた材を，その過程において各種の
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第 11 図 水分分布の不均一な試片のìHlj~ど伯

Bild 11. Anzeigen auf den Proben mit der ungleichen Feuchtigkeitverteilung. 

合Jk率について 4. 1.1.と同様に 3 種績の官僚をもって iWJ'i:Ëし，後試桝~f，本を 3.3. 1. iこ示すごとくして全

乾し両者の比較を行ったコその結果を対葉樹については第 12 ， 13 , 14 図， Iムー葉樹は第 15 ， 16 , 17 図に

示す。

4.2.2. 結果 図に見られるとおり，計器による合水率と全乾含水率とは全体として妥当な関係を

示しているようであるが，次のようなことが指摘される J

1) 樹種による影響がかなり認められる(スギとカラマツ，ナラとブナ等)ので，樹種に文Jする若干の

補IEを IT うことが望ましいヘ

2) ，'，ïlt種閣の差(スギ)は著しいものではない3

3) 4.1.1. に示したように，高合水率主主ではおおむね押当，爽庄， :fTi6電恨のj阪序に合水率は高日の

債を示す傾向が若干見受けられる。

4) 押当，7j(圧電慨について高合水与域で計禄による伯 (Ii ，全乾「直に比し，広葉樹では低H にでている

が，これは表直線度の低下の影響と思われる。低合水率域でもいくぶんこの傾向が見られるが，これらの

ことは， 3) とともに木材合水率が，内外完全に平衡した状態にあることは気乾の場合以外一般の状態で

は困難なことを考えれば了解できょうっ全f巣樹では合水率傾斜が一般に小さいためか，この傾向も著しく

はないようである。

5) 測定値の分散は，もつばら生物学的な原因によるものと考えられるから電慨が変っても同程度で，

また他の抵抗含水率計と比しても大差なし、。広葉樹の方が針葉樹より分散が大きくなったのは，針主~t却に

j七し樹種およひ、個体問の組織11~ì金の差が大きいゆえであろう

4.3. 単板含水率の測定
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Holzfeuchtigkeit. 
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Bild 12. Angezeigtewerte f� verschiedene Holzarten und 

Holzfeuchtigkeit. 
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第 16 図 全乾合水率と計訟指示値との比較 ?k庄'11'\阪一広葉樹

Bild 16. Angezeigtewerte f� verschiedenen Holzarten und 

I-Iolzfeuchtigkeit. 

25 

にρ



ー

l
N
叶
C
l
l

品
品
川
純
武
一
副
知
計
郎
事
将
難
吋

'%) 
)0 

ミ忠

十件量

Lさ柑
1"" ",, 

4f ミ

囲内ま

す

。0 ・
o • 

A • 
__..AOI_ーーーー
A o • 

~ f 
A V X 

A I\四 V

J官

φ4ド

t茸}

30 

最大計器目盛
Gtenz der /1e5slinq 

2汁・一一ーーーーーーーーーーーーー・町一一ー一一一一一
Furniete 
5tt:mpe/ -E/e.腕百'de

. /(a.ba- (E.抗dι)
oB叫{勾U5 ) 

LJ. N，ιNJ， (Que.κU5) /+ 
マ Sen (処IOPIl/la:/._) ﾞ _?: + 
x L4uan r5hoh品) y ∞.、+
す H;noki (chUJrlDeC1ffOl叫./AA耐

叱 J
晶・.. 
ov 

法
s
h
州

最11、計墨目宣

ー一回

5 最 11，計器自lìiI

ーー一ー?竺7Z G竺史三:'-!!'J_ 一一一一一一一一一ー

3D，耳o2~ 5 10 15 20 

Ifr:!z!剖Wiý'Klvt (加r叶仙川

全車E 合 71'- ]手

50 ゆ~5 5 10 15 20 

!IolzjCt幼匂賠t (宅付陀伊"''"''，，)
全乾含木半

宅L
屯
ミ主 四

時言
宗 Y下

4ロ芝 '5 

Ir<'!:: 
』国交

什、完b

B~負守ミ
←晶，0

運

.カパ，(]ブナ，ムナラ，マセン， x ラワン， +ヒノキ

第 19 図 全乾含水率と計器指示偵との比較爽圧電桜一単板
Bild 19. Angezeigtew巴rte f� verschiedenen Holzarten und 

Holzfeuchtigkeit. 
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第 18 図 全乾合水彩と計器指示備との比較押当電阪一単板

Bild 18. Angezeigtewerte f� verschiedenen Holzarten und 

Holzfeuchtigkeit. 



シ{メンス含水率計の性能試験 (上村・戸枝〉 ~271 

押当，爽圧電|仮により ， 1. 3~1. 9mm のペニア挙板について，気乾以上の含水率は 35 C C で乾燥せしめ

たほかは 4.2. 同禄にして計保全乾両含水率の測定を行ったコその結果を第 18 ， 19 図に示す この結果を

4.2. の板材の場合と比べると， ~lU定値は若干低くでるが測定値の分散は少ないようで，また，拘i当電極に

あっては直線!全もすぐれているようである。爽圧電極はこれによる測定値が曲線的に分散しており，中合

水率域では押当電価üこl七し著しく高含水率を示すので，単板の測定にはその使用法の不便さともあわせて

不適当であろう.，この現象は 3.2. にのベた爽圧電磁の高抵抗の影響や，上下より爽むための伝導度の増

加等が原因しているものと考えられる。単板は薄いため，内外含水率に著しい傾斜を生じる余地が少ない

ので，測定値に若干の怖Eを加えれば押当電鼠は単板の測定には，その使用の便利jさもあって好都合なも

のと考えられる。

5. 結言

以上 シ{メンス含水率計実用上の種々の問題を検討した結果を述べたが，要するに本音l協は侵気抵抗

式含水率計共通の，局部含水率に著しく影響される欠点(場合によっては長所ともなるが〉と，上述した

ような若干の改良すべき点，使用上特に注意すべき点とをもってはいるが，その測定法は筒必で使利な測

定範囲ならびに f[ 椛配置をそなえており，全乾含水~長と比較して，おおむね適当な値を示す y 樹種および

個体差による偏差は避けられぬものであるから，この点は使用者においてよく使用目的に適合した待正を

行うべきであろう。二，三指嫡した不備な点がすみやかに改良されんことをこいねがうものであるう
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Funktionsexperiment des Seimens Holzfeuchtmessers. 

Takeshi UE~WH.A and Toshio TOEDA 

(R駸um�) 

Wir haben erforscht die praktische Prohlem des Siemens Holzfeuchtmessers und gemacht 

sein Applikationsexperiment f� die japanischen Holzarte口.

1) Von den Elektroden mit dem elektrischen Leitungsgummi , zeigt der elektrische 

Widerstand sowohl der Elektrodenselbst 30ls auch der Elektroden vorrichtete 30n das Holz 

eine ziemliche Differenz im Verhältロis zum Druckkraft und zur Wiederholung der 

Messung. Ihr Umfang von den Anzeigen ist meistenteils weniger als 1 %, Maximum 

1.5% (Bild 4 , 5, 6). 

2) Als die Messger舩anzeigen der Einschla伊le!，trode口 vermehren im Verh舁tnis zur 

Erh�ung der Einschlagtiefen ohne Beziehung auf Holzfeuchtigkeit, so diese Tiefen 

d�fen f巴st sein. (Bild 7). 

3) Die Zwiロgenelektrode k�nen nicht die Holzfeuchtig!,eitverteilung oder innere Ho・

lzfeuchtigkeit 3o nzeigen, und der Anzeige durch Zwingenelektrode ziemlich erleidet 

Einfluss der Dicken des H�zern. (Bild 8, 9) 

4) Die Einspreizelektroden k�nen die Holzfeuchtigkeitverteilung und innere Holzfeu. 

chtigkeit anzeigen, aber ihre Messger舩anzeigen sind hδh巴r als die effektive Holzfeu. 

chtigkeit. (Bild 10) 

5) Von d巴n H�zern mit der ungleichm舖sig Feuchtigkeitverteilung, die Oberfl臘henfeu. 

chtigkeit hat Einfluss auf die M白sgerät30nzeige durch Stempelelektroden und Zwingen. 

elektroden, und die Anzeige durch Einschlagele\王troden meistens erIeidet Einfluss der 

Feuchtigkeit des Schneideliegendeparts. (Bild 11) 

6) Die Messgeräta口zeigen sich zerstreuen n30ch den Holzarten u日d individuelle Variation. 

(Bild 12~17) 

a) Die Ab舅derung f� die Holzarten darf gemacht sein. 

b) Die Anzeigen haben die Tendenz zu gehaben werden nacheinander von St巴mpel. ，

Zwingen. und Einschlagelektroden. 

c) Von den Stempel. und Zwi昭enelektroden， die Anzeigen sind ziemlich kJein in 

h�er Grenze deI Feuchtigkeit der Laubhölzer , dies ist Einfluss der Holzfeuchtig. 

keitverteiJuロg.

d) Der Dispersionsumfa口宮 der Messun耳sanzeigen nicht viel 舅dert w巴口口 die Elektrode 

ist anders und wir vergleichen diesen Messer mit einem anderen Feuchtmesser. 

e) F� die Messung der Furnierefeuchtigkeit, sind die Stempelelektroden �erlegen 

den Zwingenelektroden, doch wir darfen die Anzeigen kompensieren weil sie sind 

im aIlgemei田n weniger als effektive Feuchtigkeit. (Bild 18, 19) 


